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摘要：目的 开发一种瓦楞纸板包装设计的集成设计方法。方法 通过一系列有限元分析软件 ABAQUS

的应用实例，来展示瓦楞纸板包装的有限元集成设计方法。结果 采用该集成设计方法开发出了 2 种常

用的瓦楞纸板包装：B1 型纸箱和农用盘式纸箱。结论 通过 2 类盒型包装设计实例并利用 ABAQUS 模

拟技术所提供的夹层包装结构材料的简化模型，这一集成设计方法可扩展应用到不同种类的瓦楞纸板包

装设计中。 
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ABSTRACT: The work aims to develop an integrated design methodology of corrugated board package. Through a series 

of application examples for finite element analysis software ABAQUS, the finite element integrated design methodology 

of the corrugated board package was presented. Such integrated design methodology was used to develop two commonly 

used corrugated board packages: B1 boxes and agricultural disc boxes. Through these two kinds of box design examples 

and the simplified model of sandwich materials provided by using ABAQUS simulation technique, the integrated design 

methodology can be extensively applied in different kinds of corrugated board package designs. 
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有限元的模拟技术已经广泛应用到各包装工业

领域的结构分析中，它是“虚拟样机”的基础。从 初

的土木工程、航空和汽车工业，到现今的电子、医疗

器械、包装，特别是瓦楞纸箱包装设计中有限元模拟

技术都得到了广泛的应用。一般说来，压缩强度是包

装容器 重要的力学参数，至少对于应用到运输和存

储的所有包装容器来说该参数的要求是 基本的。在

堆码中纸箱必须支撑起上面所有纸箱的重量。 早瓦

楞纸箱包装中将有限元方法视为一种代替传统半经

验公式的工具[1]。后来出现了使用数值模拟技术预测

纸箱包装压缩强度的改进方法，并将该方法扩张应用

到不同类型的包装设计上[2—4]。 

相比其他领域，在瓦楞纸板行业中引入有限元分

析法要缓慢得多，主要原因在于纸和瓦楞纸板结构的

复杂性，正确模拟需要专用材料模型或先进有限元技

术。尽管开始缓慢，但有限元技术在瓦楞纸板包装中

的应用发展快速，类似瓦楞纸板的复合材料及其层合

板结构的先进模型已经得到了充分利用。文中总结了

用于瓦楞纸板包装结构分析和包装设计的相关模拟

技术，主要目标在于提供一种开发的模拟方法，该方

法将 ABAQUS 软件应用到瓦楞纸板包装设计开发

中，并展示相关包装设计实例。 
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1  瓦楞纸板包装有限元模拟的一般方法 

1.1  纸力学行为的模拟 

制造过程导致纸属于各向异性材料，在 3 个主方

向具有不同的力学性能，3 个主方向分别为厚度方向

（ZD）、垂直于转棍的共面方向即加工方向（MD）

和垂直于 MD 的共面方向即横向（CD）[5]。除了各

向异性以外，纸的行为还有 2 个另外的特性使得简单

材料模型不能模拟：高度的非线性；MD 和 CD 这 2

个方向的拉压性能区别大。 

纸的其他特性会增加模拟的复杂性，如明显的蠕

变，力学性能对湿度依赖性强，遇湿膨胀性等。各向异

性、非线性和拉压性能的差异在室温控制下的包装纸盒

压缩测试(BCT)中起到重要作用，因此，对纸力学性能

的模拟常采用用户所开发的材料模型[6—7]。在文中展示

的 包 装例 子中 ， 模拟 通过 ABAQUS/Standard 和

ABAQUS/Explicit 的 UMAT 和 VUMAT 用户子程序来

完成，壳单元所要求的横向剪切强度值是通过纸的异面

剪切弹性模量计算出的。该模型的可靠性利用边压测试

(ECT)和平压测试结果(FCT)进行了验证[4—8]。 

图 1 展示了通过 ABAQUS/Explicit 对单瓦楞模型 

 

图 1  单瓦楞 FCT 模拟结果和试验结果的对比 
Fig.1 Comparison of simulation and experimental results for 

FCT of single flute paperboard 

的 FCT 模拟验证了纸张材料模型的可靠性，其中对

所有边施加了对称性的边界条件，对应该单瓦楞 FCT

试样的外形尺寸为 100 mm25 mm。结果显示在应变

达 10%前出现 3 个载荷峰值。由于各种原因，如纸张

粘合剂和异面行为的模拟简化，使得位移的模拟结果

更高。 

如下所述展示了农产品装载托盘，除了 BCT 要

求外，还有另一重要的要求，即持续载荷或蠕变条件

下的“底部凹陷”，这一要求是以位移而不是强度来衡

量的。为了考虑蠕变，纸的材料模型也加入了持续载

荷条件下的粘弹性应变，选定的包装材料模型是基于

Coffin 等式的蠕变模型[9]。使用单瓦楞在不同拉伸破

损应力百分比下的拉伸的模拟结果见图 2，并直接与

试验结果进行了对比，验证了其可靠性。 

 

图 2  一种样品纸的蠕变特性结果及相应蠕变模型的试验

验证 
Fig.2 Results of creep characterisation of a sample paper and 
validation of user creep model for paper through tensile patch 

test 

为了获得更高的计算效率，文中所提有关 BCT 模

拟和底部凹陷分析的方法利用 ABAQUS/Standard 软件

进行[10]。任何情况下，在初始阶段 ABA QUS/Explicit

软件也可以用于关于时间的模拟计算中。 

2.2  简化的层合包装材料模型 

瓦楞纸板包装结构的芯纸和面纸采用三维壳单

元来模拟，见图 3，与实际不符。基于三维壳的瓦楞

包装结构模拟效率问题不仅与时间有关，而且还与包

装结构的复杂性模拟细节有关。另外，必须注意纸板

强度分析需要进行非线性有限元分析。瓦楞板包装详

细的结构，有限元模拟模型是难以试验测量的，但考

虑到包装种类的多样性对整个包装的模拟也是不现

实的，故模拟的难度不仅与计算本身有关，还与几何

模型的复杂性有关。 

模拟中瓦楞纸板包装被简化为由薄的面纸和芯

纸复合而成的包装层合板结构。从结构形式上来说瓦

楞纸板常被视为带有非连续芯的夹层结构，类似于带

有蜂窝芯的蜂窝板结构。模拟的第 1 步是将实际瓦楞

芯结构转化为具有等价力学性能参数的连续体，就可 
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图 3  单双瓦楞板包装的结构及相应的三维壳单元模型 
Fig.3 Pictures of single flute and double flute corrugated 

board and corresponding 3D-shells models 

以使用各种用在夹层板结构分析中的各种技术，如层

状固体、多层壳、分层连续壳或各种方法的组合。为

了降低连续体简化而导致的共面弯曲行为的误差以

及横向剪切特性，Nordstrand 采用了几种方法[11]。文

中横向剪切模量的估计是通过如图 4 所示的瓦楞板

的模拟得到，该平板模型尽管不适合于 终包装的模

拟，但对等价特性参数的确定易于参数化和自动化。 

 

图 4  包含瓦楞芯纸包装的实际模型和等价的简化模型

CD 方向的应力值比较 
Fig.4 Comparison of CD stresses between detailed model 

including corrugated flute geometry and equivalent composite 
model 

一旦瓦楞芯连续体等价参数被确定后，瓦楞板包

装模拟 有效的单元是考虑横向剪切模量的 S4R 单

元。当然也可以采用其他方法，例如采用实体单元或

采用多层的实体单元（C38R）。在瓦楞板非线性屈

曲分析中面纸 CD 方向的应力见图 4。采用 S4R 单元

的实际包装模型的分析结果见图 4a，采用单层 S4R

单元的并将芯简化连续体的复合壳模型分析得到的

结果见图 4b。实际模型的模拟需要对其网格划分尺

寸施加许多限制，在同样划分精度下，实际模型的计

算结果要比简化模型的低 6%。 

包装简化模型尽管简单，但当进行破损预测时，

该模型就会存在问题。图 5 的实际模型可直接用来预

测局部的不稳定性，但没有考虑瓦楞构型的包装简化

模型的本地屈曲，分析实现起来就没有这么简单。 

 

图 5  可进行局部屈曲预测的实际模型 
Fig.5 Detailed FE model for local buckling prediction 

纸张强度分析中 常用的破损准则是 Tsai-Wu

破损准则。纸是瓦楞纸板的一部分，破损准则也要考

虑面纸的局部屈曲，引起屈曲的载荷明显低于强度破

损。在简化模型中可考虑局部屈曲，其破损准则是带

有局部屈曲准则的 Tsai-Wu 破损准则。瓦楞形状的不

同，该方法对于不同的瓦楞纸板需要专门确定不同的

屈曲准则[3]。模拟方法的开发和验证需要大量试验数

据的支撑，这些试验数据涉及了包装这一层次，也涉

及了瓦楞板包装的共面压缩等。 

2.3  单元类型的选择 

等价的简化模型不仅可以采用多层壳单元，还可

以采用不同单元的组合，例如面纸采用壳，芯采用实

体单元或多层实体。在任何有限元模拟中正确的单元

选择是至关重要的，例如 Jiménez 为瓦楞板的弯曲模

拟选择了合适的单元类型[4]。纸箱底部凹陷分析需要

进行弯曲模拟，因此横向剪切强度在此起重要作用。

不是用于简化模型的所有单元都在同一精度下考虑

了横向剪切强度，它们也没有完全考虑到瓦楞板薄的

特性。文中研究的结果显示，对于单瓦楞板来说采用

连续体模型利用带有简化积分点的复合厚壳单元

（S4R）来划分网格是 有效的建模方式。对于双瓦

楞板来说，通常是在承载托盘的案例中，纸板的横向

剪切和薄的特性得到了明显增强，模拟至少要采用带

有简化积分点的四层复合壳(SC8R)。单双瓦楞的区别
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装设计的应用

的有限元分析

装设计中。使

于大多数分析

模拟和试验结

预测较好。 

涤剂包装用瓦
n of BCT of co

powder pa

装设计的个性

始终是一种有

售包装。该瓦

裂条”，销售

箱。该包装箱

作销售包装。

线对瓦楞纸箱

应完好纸箱的

析条状切割线

其目标就是要

状间隔切割线的

限元模
 FE model of c

stepped-cut

纸板包装的流

用案例 

析不仅仅局限

用简化的复合

析来说精度足

结果见图 11，

楞筒的 BCT 试
orrugated tube f
ackaging 

性化发展产生

有效而环保的包

楞纸箱沿表面

时可破坏撕裂

箱首先可做运输

采用 ABAQ

箱破损模式的

的分析结果，

线的不同设计

要保持 高的

的瓦楞纸箱销售

模型 
corrugated sell
ts design  

流程和单元种
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限于 B1 箱和农

合三维壳单元

够。洗涤剂包

，表明模拟结

 

试验模拟 
for the washin

生了多样化的

包装材料，可

面进行条状间

裂条去掉顶部

输包装，而后

QUS 模型模拟

的影响，作为比

见图 12。该

计对 终 BC

的 BCT 值。

 

售包装 BCT 有

l box with 

种类多样，使得

· 

农

元

包

结

g 

的

可

间

部

后

拟

比

该

T

有

得
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可用建模方式多样化。ABAQUS 为瓦楞纸板的包装

设计和模拟提供了解决方案。文中展示的结果表明了

ABAQUS 可以采用从连续体到考虑楞型的包装设计

实际模型的解决方案，在给定的某种性能要求下可设

计 包 装 的 结 构 尺 寸 。 有 限 元 分 析 软 件 特 别 是

ABAQUS 具有先进的性能，可为瓦楞板包装提供更

多的应用，例如纸箱白装生产过程分析，从微结构上

来分析纸张宏观性能等。 
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