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摘要：目的 开辟玉米秸秆综合利用的新途径，减少对环境的污染和破坏。方法 利用玉米秸皮进行微晶纤维素的

制备，并对制备的微晶纤维素的成分、含量及不同制备条件下微晶纤维素的聚合度进行测定和分析。结果 根据实

验结果可知，当反应时间为 69 min，反应温度为 50 ℃，纤维素酶质量为 0.98 g 时，玉米秸秆皮微晶纤维

素的聚合度取得最优值为 104；同时，利用响应面法分析了各因素对响应值的影响规律，建立了回归方

程，根据方差分析结果，所建立的方程具有极显著性。结论 玉米秸皮微晶纤维素的制备及在喷墨打印

纸制备产业的应用，为玉米秸秆的综合利用提供了有效的途径。 

关键词：玉米秸皮；微晶纤维素；聚合度；参数优化 

中图分类号：TS721+.4   文献标识码：A    文章编号：1001-3563(2020)01-0063-07 

DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.01.010 

Experimental Study on Preparation of Microcrystalline Cellulose of Corn Straw 
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ABSTRACT: The paper aims to open up a new way for comprehensive utilization of corn straw and reduce the pollution 

and damage to the environment. The microcrystal cellulose was prepared from corn straw skin; and the composition, con-

tent and polymerization degree of microcrystal cellulose under different preparation conditions were determined and ana-

lyzed. According to the experimental results, when the reaction time was 69 min, the reaction temperature was 50 ℃ and 

the amount of cellulose was 0.98 g, the optimum value of polymerization degree of microcrystalline cellulose in corn 

straw skin was 104. At the same time, the influence of each factor on the response value was analyzed by response surface 

method; and the regression equation was established. According to the results of variance analysis, the established equa-

tion was very significant. The preparation of corn straw skin microcrystal cellulose and its application in preparation of 

ink-jet printing paper provide an effective way for the comprehensive utilization of the corn straw. 
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玉米是我国主要的农作物之一，种植面积大、分

布范围广。虽然我国每年都会产生 2亿多吨的玉米秸

秆，但仅有很少的一部分玉米秸秆被有效利用。有些

直接被焚烧，也有些因长久堆放而腐烂，不仅造成了

严重的资源浪费，还对环境造成了严重污染，进而会

危害人身财产安全，因此研究如何提高玉米秸秆的回

收利用率具有非常重要的意义[1]。 

微晶纤维素（Microcrystalline Cellulose）是一种

由 β-1,4 葡萄糖苷键连接的直链多糖，是纤维素水解

至极限聚合度的产物[2—3]。其虽既不溶于水、稀酸，

也不溶于油脂等有机溶剂，但能在稀碱溶液中部分润

涨、溶解，能发生具有较高反应性能的乙酰化、脂化、
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羧甲基化等反应，在化学改性方面具有很大的应用价

值[4—6]。由于微晶纤维素具极低的聚合度、较大的比

表面积、疏松的结构等特点，因此被广泛使用在纸制

品、化妆品、医药、革制品、食品等领域。目前，木

材、棉花是生产微晶纤维素的主要原材料。有一些研

究人员利用甘蔗、花生壳、石榴废弃物、沙柳、玉米

芯、小麦秸秆等产品制备了微晶纤维素。利用一些天

然植物废弃物制备微晶纤维素可以减少环境污染、提

高天然植物废弃物利用率，还能减少对木材、棉花等

的需求[7—9]。文中旨在利用玉米秸秆提取高聚合度的

微晶纤维素，从而为玉米秸秆的综合再利用提供有效

途径和技术支持。 

1  实验 

1.1  材料 

1.1.1  原料 

实验以玉米秸秆为主要原料，主要收购于哈尔滨

市松北区。 

1.1.2  主要试剂 

实验过程中使用的主要试剂见表 1。 
 

表 1  主要试剂 
Tab.1 Main reagents 

名称 生产厂家 规格 

漆酶 洁尚生物科技 食品级 

次氯酸钠（NaClO） 哈尔滨试剂化工厂 分析纯 

纤维素酶 
酷尔化学科技（北京） 

有限公司 
食品级 

氧化铬（CdO） 上海展云化工有限公司 分析纯 

乙二胺

（NH2CH2CH2NH2） 

天津市盛淼精细化工 

有限公司 
分析纯 

重铬酸钾（K2CrO7） 
天津市凯通化学试剂 

有限公司 
分析纯 

邻菲啰啉（邻二氮菲） 天津市大茂化学试剂厂 分析纯 

硫酸亚铁铵
(NH4)2Fe(SO4)2 

天津市大茂化学试剂厂 优级纯 

 

1.1.3  仪器设备 

实验过程中使用的主要仪器设备见表 2。 

1.2  玉米秸皮制备微晶纤维素的工艺流程 

工艺流程：玉米秸秆→分切（每段 20 g）→NaOH

蒸煮 1.5 h（除半纤维素和果胶等）→漆酶 10 g，

于 55 ℃下水浴 140 min（除木质素）→NaClO 漂白

30 min→纤维素酶处理→干燥→研磨→微晶纤维

素。  

表 2  主要仪器设备 
Tab.2 Main instruments and equipments 

名称 生产厂家 型号 

电子天平 
余姚纪铭称重校验设备

有限公司 
JM5002 

蒸煮锅（电热锅） 淄博新发电器厂 CCFG-1300型 

网筛 
浙江上虞市华丰五金仪

器有限公司 
GB/T6003.1- 

1997 

数显恒温水浴锅 国华电器有限公司 HH-4 

电热鼓风干燥箱 
天津市泰斯特仪器有限

公司 
WGL-65B 

数显磁力搅拌器 上海梅香仪器有限公司 85-2 

离心机 上海安亭科学仪器厂 TGL-16C 

乌氏粘度计 无 无 

 
1.3  微晶纤维素的鉴定方法 

1.3.1  初步鉴定 

根据《中国药典》（2010 年，第 2 版），微晶纤

维素的鉴别方法为：称取制备的玉米秸皮微晶纤维素

样品 10 mg，放在表面皿上，然后对其加 2 mL氯化

锌碘试液，若微晶纤维素样品变为蓝色，说明制备

的样品为微晶纤维素；否则制备的样品不是微晶纤

维素[10—11]。 

1.3.2 玉米秸皮微晶纤维素样品纤维素含量测定 

1）镉乙二胺溶液的配制。量取 480 mL蒸馏水，

加入到 1000 mL烧杯中，再量取 220 mL的乙二胺加

入此烧杯中混合；然后加入 54 g氧化镉（CdO），将

混合物进行冰水浴磁力搅拌 1 h，并将制得的溶液放

入冰箱中保存过夜。取出溶液后在 25 ℃（室温）条

件下放置 1~2 h；随后离心过滤去除白色沉淀，得到

清亮的镉乙二胺溶液[12]。 

2）微晶纤维素含量测定。微晶纤维素是由 β-1,4

葡萄糖苷键连接的一种直链多糖，是纤维素水解至极

限聚合度的产物，极限聚合度在 15~375 之间。微晶

纤维素有 3个主要的基本特征：平均聚合度达到极限

聚合度值；具有纤维素 I的晶格特征；具有极强的吸

水性，且在水介质中经强力剪切作用后具有生成胶的

能力。只有同时具有这 3个基本特征，纤维素的水解

产物才是微晶纤维素。 

准确称取 0.25 g玉米秸皮微晶纤维素样品，将其

放入到 250 mL的烧杯中，量取 50 mL去离子水加入

到锥形瓶中，再量取配置好的重铬酸钾溶液 50 mL

加入其中，摇晃使其混匀；然后量取 100 mL配置好

的硫酸溶液加入到此烧杯，迅速加热使溶液沸腾，然

后放置，冷却到室温；再将此溶液转移到 500 mL容

量瓶中，加水至容量瓶刻度线，摇晃混匀。量取 50 mL
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配置好的溶液放入到 100 mL烧杯中，向此烧杯中滴

加 3滴配置好的邻二氮菲指示液，然后滴定硫酸亚铁

铵滴定液（浓度为 0.1 mol/L），并将滴定结果用空白

试验校正[13]。每 1 mL硫酸亚铁铵滴定液（浓度为 0.1 

mol/L）相当于 0.675 mg的微晶纤维素[14]。滴定过程

中颜色由橘红色到浅黄色，再突变到亮绿色即为终  

点[15—16]。微晶纤维素含量的计算见式（1）。 

微晶纤维素含量= 1 20.675
100%

V V c

m




（ ）
    (1) 

式中：c 为硫酸亚铁铵溶液的浓度（mol/L）；V1

为空白试验硫酸亚铁铵溶液的体积（mL）；V1为微晶

纤维素样品的硫酸亚铁铵用量（mL）；m为样品质量

（g）；1 mL浓度为 0.1 mol/L的硫酸亚铁铵溶液中的

微晶纤维素质量为 0.675 g。 

1.3.3  微晶纤维素样品聚合度（DP）的测定 

证明微晶纤维素性质的物化指标主要有聚合度、
结晶度、结晶形态、粒度、吸水值、比表值、容重、
凝胶性能、流动性、化学成分、反应性能等，其中最
重要的指标为微晶纤维素的聚合度。聚合度是指纤维
素中重复的葡萄糖结构单元个数，当聚合度在 15~375

之间就可以判定测试样品的聚合度达到了微晶纤维
素聚合度的标准。 

称取 0.04 g 玉米秸皮微晶纤维素样品，放入到

50 mL烧杯中，再量取 20 mL配制好的镉乙二胺溶液，

加入到此烧杯中，通过磁力搅拌使玉米秸皮微晶纤维

素样品溶解。在 25 ℃（室温条件）时，利用乌式粘

度计分别测定纯溶剂和微晶纤维素样品镉乙二胺溶

液在乌式粘度计毛细管内流出的时间，计算出玉米秸 

皮微晶纤维素样品的聚合度[17—19]。 

6
0.76 0

1 0
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2.38 10 ( )
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c t t
D

 



 

式中：t，t0分别为聚合物溶液与溶剂在毛细管内

的流出时间；c1为聚合物溶液的浓度；DP为微晶纤维

素的聚合度。 

2  实验设计及结果分析 

2.1  微晶纤维素的初步鉴定 

初步鉴定选择氯化锌碘试液法，称取制备好的玉

米秸秆微晶纤维素 10 mL，放在洁净的玻璃片上，加

2 mL氯化锌碘试液，观察结果见图 1。 

根据初步鉴定，制备的玉米秸皮纤维素样品为微

晶纤维素。 

2.2  玉米秸皮微晶纤维素含量测定 

根据玉米秸皮微晶纤维素含量测定方法，称取

0.25 g制备好的微晶纤维素进行变色实验，测得 V1为

41.2 mL，V2为 38.6 mL。根据公式计可知，样品中微

晶纤维素的质量分数为 70.2%。变色实验过程见图 2。 

2.3  玉米秸皮微晶纤维素制备的最优工艺

参数研究 

2.3.1  实验因素水平 

利用 Design-Expert中的 CCD设计法进行实验设

计，实验因素包括反应时间、反应温度、纤维素酶的 
 

 
a                                         b 

图 1  玉米秸秆微晶纤维素样品的初步鉴定结果 
Fig.1 Preliminary identification result of the corn straw microcrystalline cellulose sample 

 

                     
a                              b                               c 

 

图 2  玉米秸皮微晶纤维素变色实验 
Fig.2 Discoloration experiment of microcrystalline cellulose from corn straw skin 
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用量 [20—21]，其参数范围分别设置为 50~90 min，

40~60 ℃，0.8~1.2 g，见表 3。 

2.3.2  实验安排与结果 

根据中心组合设计方法的设计原理[22—23]，进行

了实验安排和设计，得到的实验结果见表 4。 

2.4  玉米秸皮微晶纤维素制备工艺参数确定 

2.4.1  回归方程的建立及方差分析 

1）回归方程的建立。根据表 4 所得实验数据，

建立响应值与实验因素的回归模型： 
Y=820.90−6.47A−9.37B−419.53C−0.01AB+0.25A

C−4.50BC+0.04A2+0.16B2+299.68C2 
2）回归模型方差分析。根据表 4 所示实验结果

和所建立的回归方程，利用方差分析可以得到各实验因

素对响应值影响的显著性差异，方差分析结果见表 5。 

2.4.2  玉米秸皮微晶纤维素聚合度响应面分析 

响应面分析法能够给出直观的三维立体响应面

以及等高线，能够直观反映出当 1个因素固定在中心

值不变时，其他 2个因素的相互作用对微晶纤维素聚 
 

表 3  实验因素水平 
Tab.3 Level table of experimental factors 

因素 反应时间/min 反应温度/℃ 纤维素酶用量/g 

−α 36.3641 33.1821 0.663 641 

−1 50 40 0.8 

0 70 50 1 

1 90 60 1.2 

α 103.636 66.8179 1.336 36 
 

合度值的影响。利用 Design-Expert 软件对所得结果

分析作出响应面图，其因素间的响应面图像及等高线

图像见图 3。 

 
表 4  实验安排与结果 

Tab.4 Experimental arrangements and results 

序号 
反应时间
(A)/min 

反应温度
(B)/℃ 

纤维素酶用

量(C)/g 
聚合度(Y) 

1 70.00 50.00 1.34 164.00±0.02 

2 50.00 40.00 1.20 195.00±0.03 

3 90.00 40.00 1.20 152.00±0.07 

4 70.00 50.00 0.66 159.00±0.05 

5 50.00 60.00 0.80 233.00±0.02 

6 70.00 66.82 1.00 197.00±0.02 

7 70.00 50.00 1.00 135.00±0.04 

8 70.00 50.00 1.00 130.00±0.08 

9 103.64 50.00 1.00 173.00±0.03 

10 90.00 40.00 0.80 150.00±0.01 

11 90.00 60.00 1.20 138.00±0.02 

12 70.00 33.18 1.00 146.00±0.04 

13 90.00 60.00 0.80 178.00±0.07 

14 70.00 50.00 1.00 140.00±0.03 

15 36.36 50.00 1.00 178.00±0.05 

16 70.00 50.00 1.00 105.00±0.01 

17 50.00 40.00 0.80 203.00±0.03 

18 50.00 60.00 1.20 195.00±0.02 

19 70.00 50.00 1.00 132.00±0.01 

20 70.00 50.00 1.00 133.00±0.03 
 

 

表 5  方差分析 
Tab.5 Variance analysis  

方差来源 总和 自由度 均方 F值 P值 显著性 

模型 15 285.99 9 1698.44 4.480 0.0094 ** 

A 3429.26 1 3429.26 9.050 0.0131 * 

B 1233.13 1 1233.13 3.260 0.0101 * 

C 418.40 1 418.40 1.100 0.0318 * 

AB 32.00 1 32.00 0.084 0.7772 不显著 

AC 8.00 1 8.00 0.021 0.0089 ** 

BC 648.00 1 648.00 1.710 0.0220 * 

A2 4766.40 1 4766.40 12.590 0.0053 ** 

B2 4053.93 1 4053.93 10.700 0.0084 ** 

C2 2524.94 1 2524.94 6.670 0.0273 * 

残差 3787.21 10 378.72    

失拟项 3028.37 5 605.67 3.990 0.0775 不显著 

纯误差 758.83 5 151.77    

总和 19 073.20 19     

注：*表示显著（P＜0.05）；**表示极显著（P＜0.01） 
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图 3  实验因素与响应值之间的响应面曲线和等高线 
Fig.3 Response surface curves and contours between experimental factors and response values 

 
等高线的形状可以直观表示因素间交互作用的

显著性，当等高线为椭圆或接近椭圆形时，表示因素

间交互作用显著；当等高线形状为圆形时，表示因素

建的交互作用不明显。由图 3可以看出，因素 A和因

素 B的交互作用对聚合度值的影响呈现不显著性，因

素 B 和因素 C、因素 A 和因素 B 之间的交互作用对

聚合度的影响呈现明显的显著性。由响应面曲线可以

看出，各曲线都呈现出比较明显的坡度，说明各因素

对响应值的影响较显著，所建立的回归模型能够较好

地说明响应值与各因素之间的变化规律。 
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2.4.3  最佳工艺参数的确定 

在 Design-Expert软件中，单击 Optimization下面

的 Numerical，在 Goal 选项中选择 Maximize，可以

优化最佳条件。结合单因素条件分析以及多因素响应

面、等高面图像分析总结出最优试验参数：反应时间

为 69 min，反应温度为 50 ℃，纤维素酶用量 0.98 g，

玉米秸秆皮微晶纤维素的聚合度最优值为 104。 

3  结语 

根据实验研究，找到了玉米秸皮微晶纤维素制备

的最佳工艺参数，提高了玉米秸皮微晶纤维素制备的

效率，为微晶纤维素的产业化生产提供了理论依据和

技术支持。利用玉米秸秆皮制备微晶纤维素，不仅使

玉米秸秆得到了有效利用，而且能降低微晶纤维素的

生产成本，将制备的微晶纤维素应用于喷墨打印纸的

制备，既能够扩展微晶纤维素的应用范围又能降低喷

墨打印纸的生产成本，是玉米秸秆行之有效的综合利

用途径之一。 
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